P ehled pigment - bilé pigmenty

Pigmenty

Bilé pigmenty

Bilé pigmenty

Barytova b loba
Zinkova b loba
Titanova b loba
Olovnata b loba
K ida
p irodni
sraena
Vapenec, dolomit, mramor
Litopon
Séadra
Hydroxid hlinity

Barytova b loba

Barium White, Blanc Fixe, Barytweiss, Blanc Baryte, Sulfate de Barium
Siran barnaty — BaSO,

V pirod se vyskytuje jako mineral baryt. P irodni pigment se p ipravuje
mletim, um ly sré enim roztoku chloridu barnatého siranem sodn ym.

Poprvé byl pou it okolo roku 1782, v t§i rozsi eni a v letech 1810-1820.
Um ly pigment se pou iva od roku 1830. Uplat uje se p evdn v akvarelu
a kvasi, dale jako plnivo a substrat pro p ipravu organickych pigment .

Minimalni barvivost, st edni index lomu (1,62-1,64) a nizka kryvost v oleji.

Vysoce stabilniv i p sobeni sv tla. Inertni, nerozpousti se v kyselinach ani
zéasadach, velmi malo rozpustna v koncentrovanych kyselinach. Chemicky
snasenliva s ostatnimi pigmenty. Neni toxicka, proto asto nahrazuje
olovnatou b lobu.

Olejové barvy s asem zvysuji pr hlednost a maji sklon ke k idovani.

ONa

Barytova b loba. T ..

Mikroskopie: o ” g
Baryt o

Nepravidelné, velké, ostrohranné i zaoblené astice, n<1,66, velmi nizky reliéf,
anizotropni, slaby dojlom, opticky dvouosy.

Rombicka soustava.
Um ly blanc fixe

Obti na identifikace.

Velmi jemné astice (<2 nm), n kdy jehlicovitého tvaru, n kdy tvo i agregaty.

Mikrochemie:

Vzorek se vy iha, p ida se kapka 10% Na,CO,, odpa i se do sucha a odparek se
iha v kelimku.Vznikly uhli itan barnaty se po ochlazeni rozpusti kapkou z ed né
kyseliny dusi né.

Kapku neutrélniho roztoku naneseme na filtra ni papir a p idame kapku 0,2%
roztoku rhodizonanu sodného. V p itomnosti Ba?* nebo Sr* vznikne

ervenohn da skvrna. Po p ikapnuti 0,1 M HCI skvrna rhodizonanu barnatého
z ervend, kde to rhodizonan strontnaty se odbarvi.
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Zinkova b loba

Zinc White, Chinese White,
Zinkweiss, Chinesisch Weiss,
Blanc de zinc

Oxid zine naty — ZnO

P ipravuje se ihanim kovového
zinku na vzduchu (francouzska
metoda) nebo termickym
rozkladem zinkovych rud
(americk& metoda).

Jako nahrada olov né b loby se
pou iva zhruba od roku 1782. K
rozsi eni dochazi v roce 1834 pod
nazvem Chinese white. U iva se
dodnes.

Zinkova b loba

isty, bily odstin, index lomu 2,0. Kryvost ni §i ne olovnata b loba.

Absorbuje UV z& eni, im zvySuje odolnostv i starnuti p sobenim sv tla.
V UV zaeni lut fluoreskuje.

Ze vSech b lob nejmén loutne v oleji.

Lze ji misit se v&emi barvami.

Neni toxicka, ale ma mirné antiseptické U inky.

Je snadno rozpustna v kyselinach i zasadach. Ve vod je nerozpustna.

Je nutné ji uchovavat v hermeticky uzav eném obalu, proto e reaguje se
vzdudnym oxidem uhli itym a vodou za vzniku uhli itanu.

Podle istoty a jakosti se ozna uje symboly L1-L4. Nejni §i kvalita je L4.

Zinkova b loba

Mikroskopie
Jemné Aastice, velikost pod 1 mm. Barva astic sv tle lutda sv tlezelena.
Krystaluje v hexagonalni soustav .
Ve zk i enych nikolech je patrny slaby dvojlom.

Mikrochemie

K n kolika kapkam vzorku p idame z ed nou HCla n kolik kapek roztoku
K,[Fe(CN)]. V p itomnosti Zn** vznika bila sra enina K ,Zn[Fe(CN),]. Stanoveni
rusi ionty Fe®, které je mo no maskovat p idavkem fluoridu.

Titanova b loba

Titanium White, Titanium Dioxide,
Titanweiss, Rutilweiss, Blanc de titane

Oxid titani ity — TiO,
P ipravuje se z ilmenitu (FeTiO,) lou enim
kyselinou sirovou a hydrolyzou vzniklého

produktu. Podle zp sobu hydrolyze ziskame
anatasovou nebo rutilovou b lobu.

Anatasova b loba se jako pigment pou iva od roku 1920. Rutilova
modifikace se objevila na trhu a po roce 1940. Dne s jde o nejpou ivan jsi
bily pigment.

Anatasova b loba mé podstatn mensi odolnost proti pov trnostnim viiv. m.
Siln  pohlcuje UV z4 eni, které iniciuje redukci pigmentu.

Rutilova b loba ma slaby na loutly nebo nar ov Iy nadech. Zb nych
bilych pigment ma nejvy3si kryci a barvici schopnost.
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Titanova b loba

Dob e se snasi se vSemi pigmenty i pojivy.

Neni toxicka.

Odolava z ed nym kyselinam i zasadam.

Mikroskopie:
Okrouhlé nebo eliptické astice. Velikost 0,5-1 nm (nov j8i b loby 0,2-0,5 mm).
Vytva i agregaty na loutlé barvy.
Vysoky reliéf, krystalizuje v tetragonalni soustav .

Anizotropni, vykazuje silny dvojlom, u tenkych astic Ize pozorovat interferen ni
barvy 1. &du (Sedou nebo bilou).

Titanova b loba

Mikrochemie
D kaz peroxidem vodiku — vzorek se mineralizuje tavenim s KHSO,. Tavenina se
vyluhuje do kyseliny sirové. Ke kapce kyselého roztoku p idame 3 % H,O,.
V p itomnosti Ti** vznikne luté zbarveni. Reakci rusi ionty Fe %, které Ize
maskovat pomoci H,PO,.

Kapkova reakce — na filtra ni papir impregnovany kyselinou chromotropovou a
vysuseny na vzduchu p idame roztok vzorku a kapku 0,5 M H,SO,. D kazem

titanové b loby je fialov  ervené zbarveni.

kyselina chromotropova

Olovnata b loba

Dalsi nazvy:
Krem ska b loba, kremnicka b loba, cerusa
Lead White, Flake White, Cremnitz White, Bleiweiss, Kremserweiss, Blanc de
plomb, Blanc d'argent, Bianco di piombo

Struktura a p iprava
Zasadity uhli itan olovnaty — 2 PbCO, . Pb(OH),
Tento pigment byl synteticky vyrdb nji ve 4. stoleti p .n.l. p sobenim octovych
par na olov né desti ky.

Historie

Od starov ku a do 19. stoleti pat ila mezi nejvyznamn i pigmenty. Dnes je
asto nahrazovéana titanovou nebo zinkovou b lobou.

Olovnata b loba

Vlastnosti
Index lomu 1,94-2,02. M4 velkou barvici a kryci mohutnost.

Spot ebuje 7 a 13 % oleje a tato sm s na vzduchu velmi rychle tvrdne.

Teoreticky by m lo dochéazet k ernani p i styku se sulfidickymi pigmenty, ale toto
chovani nebylo v praxi pozorovano.

Rozpousti se ve z ed né octové a dusi né kyselin za vyvoje oxidu uhli itého.
M4 silny antikorozni G inek proti mo ské vod .
Je jedovata.
Mikroskopie
Homogenni, jemné &stice o velikosti 1-10 nm.

Index lomu > 1,66; vysoky reliéf, anizotropni.
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Olovnata b loba

Mikrochemie

D kaz s KI—n kolik mg vzorku zah ejem s kapkou HNO, a odpa ime do sucha,
tento krok n kolikrat zopakujeme. Odparek mirn zah ejeme se z ed nou
kyselinou octovou a p idame KI. V p itomnosti Pb** vznikaji luté krystalky Pbl ,.

Tvorba komplexniho dusitanu m  nato-olovnato-draselného — vzorek odpa ime
se z e enou HNO, do sucha. K odparku p idame kapku 0,5% octanu

m  natého, 0,5% octanu sodného v 10% kyselin octové a tuhy krystalek KNO,.
Pozorujeme vznik tmavohn dych krystalk .

D kaz chromanem — Roztok vzorku zneutralizujeme amoniakem tak, aby
reagoval slab kysele. K p ipravenému roztoku p iddvame 2 M amoniak a do

vzniku bilé sra eniny. Vzniklou sra eninu rozpustim e n kolika kapkami 1 M
HNO, (pH asi 4). K p ipravenému roztoku p idame kapku 1 M K,Cr,0,. V

p itomnosti Pb** se vylou i luta sra enina PbCrO .

K ida p irodni

Calcium Carbonate White, Chalk, Kreide, Craie

Uhli itan vapenaty — CaCO,

Vznikla ze sko &pek jednobun nych ivo ich . Najv tSi nalezist jsou ve
Francii, Rujan a Ma arsku.

Nalamané kousky k idy se nechaji v trat po dobu jednoho roku a potom se
roztlu ou, namelou ve vod a plavi.

Jeden z nejstarSich materidl pro p fpravu podklad malby. N kdy se misila
s olovnatou nebo zinkovou b lobou. Pro nizkou kryvost nebyl pou ivana
jako pigment v oleji.

Dnes se pou iva hlavn jako podkladovy materidl, plnivo a substrat pro
vyrobu barev.

Ma velmi nizkou kryvost, index lomu 1,50 a 1,64. J e odolnav isv tlu
a zasadam. P sobenim kyselin se rozklada.
Lze ji misit se v&emi pigmenty, s vyjimkou t ch, které jsou citlivé na zasadité

prost edi (nap . pruska mod ).
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K ida p irodni

Mikroskopie:
homogenni, &stice jsou slab nar ov 1€, n< 1,66, nizky a nez etelny reliéf.
anizotropni, vykazuije silny dvojlom.
p i zk i enych nikolech je moné p ivelkém zv tSeni rozeznat zbytky sko apek
ivo ich (kokolity).

Mikrochemie:
D kaz vapniku tvorbou krystal CaSO, . 2H,0 — vzorek rozpustime ve 2M HCl a

odpa ime do sucha. Odparek navlih ime destilovanou vodou a p idame k n mu
1M H,SO,. V p itomnosti Ca* pozorujeme po mirném zah &ti tvorbu

jehli kovitych krystal .

D kaz vapniku tvorbou hexakyano eleznatanu vapenatého — k slab
alkalickému roztoku vzorku p idame n kolik kapek nasyceného roztoku
hexakyno eleznatanu draselného. V p itomnosti Ca?* vznikne bila, krystalicka
sra enina.

Sraena k ida

Precipitated chalk, Artificial calcium carbonate; Kunstliche kreide

Uhli itan vapenaty — CaCO,

Ziskava se sra enim vapenatych soli sodou (Na ,CO,).

Poprvé byla vyrobena v Anglii roku 1850. Pou iva se jako plnivo do papiru
a jinych material .

Jejemn jSiab lejSine p irodni k ida, neobsahje fosilni zbytky. Sni uje
lesk bezbarvych lak a olejovych nebo emailovych barev. Pou iva se i ja ko
substrat pro p ipravu organickych pigment .

Ma velmi nizkou kryvost, index lomu 1,50 a 1,64. J e odolnav isv tlu

a zasadam. P sobenim kyselin se rozklada.

Lze ji misit se v&emi pigmenty, s vyjimkou t ch, které jsou citlivé na zasadité
prost edi (nap . pruskd mod ).
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Sraena k ida

Mikroskopie
Jemné, stejn velké astice, silny dvojlom, index lomu mensi ne 1,66, n izky
reliéf.
Neobsahuje kokolity (fosilni zbytky), ale m e obsahovat 4&stice ve tvaru rozety.
Mikrochemie

D kaz véapniku tvorbou krystal CaSO, . 2H,0 — vzorek rozpustime ve 2M HCl a
odpa ime do sucha. Odparek navlh ime destilovanou vodou a p idame kn mu
1M H,SO,. V p itomnosti Ca** pozorujeme po mirném zah ati tvorbu

jehli kovitych krystal .

D kaz vapniku tvorbou hexakyano eleznatanu vapenatého — k slab
alkalickému roztoku vzorku p idame n kolik kapek nasyceného roztoku
hexakyno eleznatanu draselného. V p itomnosti Ca** vznikne bila, krystalicka
sra enina.

Vapenec, dolomit, mramor

Calcite, dolomite, marble, kalzit, dolomit, marmor, calcite, marbre
Vapenec, mramor — uhli itan vapenaty — CaCO,; dolomit — uhli itan
vapenato-ho e naty — CaCO, « MgCO,

P ipravuje se drcenim p irodniho uhli itanu.

Pou ival se v berevnych vrstvach i v podkladech mal eb. Mlety mramor
(mramorova mou ka) se pou ival ve fresce, mlety vapenec slou il ja ko
nahrada k idy (Amerika).

Ma velmi nizkou kryvost, index lomu 1,50 a 1,64. J e odolny v isv tlu
a zasadam. P sobenim kyselin se rozklada.

Lze ho misit se vSemi pigmenty, s vyjimkou t ch, které jsou citlivé na
zéasadité prost edi (nap . pruska mod ).

Vapenec, dolomit, mramor

Mikroskopie

astice kalcitu jsou pom rn  velké, bezbarva zrna a tlomky s ostrymi hranami
nepravidelného tvaru, transparentni, dokonal& 8t pnost, index lomu mensi ne
1,66, nizky reliéf, anizotropni, velmi silny dvojlom.

Mikrochemie
Vzorek je rozpustny v HCI, p i rozpoust ni uvol uje CO,.
D kaz Ca* —ke vzorku p idame z ed nou H,SO,, v p itomnosti Ca* pozorujeme
vznik shluku krystal ve tvaru jehel.
Na Pt dratku dava vzorek v plameni cihlov  ervené zbarveni.

Litopon

Lithopone, Orr's White, Deckweiss
Sm s sulfidu zine natého (ZnS) a siranu barnatého (BaSO,).

P ipravuje se sra enim roztoku siranu zine natého roztokem sulfidu
barnatého p i mirn  zvySené teplot (50-60 T).

Poprvé byl vyroben roku 1847, k v tSimu rozsi eni tohoto pigmentu dos$lo a
ve 20. stoleti.

Dnes se vyu iva jako plakatova a levna akvarelova b arva.
St edni kryvost, index lomu 1,96.

P sobenim sv tla 8edne a erna (pravd podobn dochazi k vylu ovani
Zn), tomu Ize zabranit p idanim malého mno stvi kobaltu.

Je staly v alkalickém prost edi. Ve z ed nych minerélnich kyselinach se
rozpousti.

Misi se vdemi pigmenty a pojivy.
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Litopon

Mikroskopie
Velmi jemné astice, velikost pod 1 nm, tvo i agregaty.
Anizotropni, slaby dvojlom.
Mikrochemie
P i rozkladu kyselinami dochazi k tniku H,S, ktery Ize detekovat zavad nim do
roztoku AgNO, nebo Pb(NO,),, kdy vznika erna sra enina.

D kaz Ba* —vzorek mineralizujeme se sm sf K,CO,/Na,CO,. Taveninu
rozpustime ve vod , odfiltruieme BaCO, a sra eninu promyjeme vodou. Poté ji
rozpustime v n kolika kapkach 2M kyseliny octové. P ipraveny vzorek kapneme
na filtra ni papir a p evrstvime ho 0,2% rhodizonatem sodnym. V parach
amoniaku vznikne ervenohn da skvrna. Stejnou barvu davaji i Sr** ionty, ale ty
se odbarvi p idanim 0,1M HCI.

Zbarveni plamene vzorku na Pt dratku je zelené.

21

Sadra

Gypsum, Terra alba, Mineral White, Bologna Chalk, Gips, Alabasterweiss,
Bologneser Kreide, Gypse

Dihydréat siranu vapenatého — CaSO, - 2 H,0, hornina asto zne St na
vapencem, hlinkou nebo piskem.

V p irod se vyskytuje ve vice forméach, nej ast ji se ziskava palenim
p irodniho sadrovce.

Podle teploty paleni rozd lujeme sadru nasledovn :

pa i ska sadra — vznika pélenim p i 120-150 C. Chemicky jde o hemihydrat
siranu vapenatého CaSO, - % H,0. Po smichani s vodou dochazi k rychlému
tuhnuti zp sobenému rehydrataci a krystalizaci.

bezvodéa sadra — vznikéa palenim na 170 C. Rehydratace probih& po malu.
mrtvo palena sadra (analin) — vznika palenim nad 400 C. S vodou netuhne.

22

Sadra

Lenzin (alabastrova b loba) — mlety sadrovec. Ma krystalickou strukturu
a velmi malou kryci a barvici mohutnost. Neni toxicky a je velmi dob e staly
nasv tle a odolava G ink m pov trnosti.

Um |4 sadra se p ipravuje srd enim vapenného mléka kyselinou sirovou . Je
to ist bily, jemny prasek. Kryvost ma vyssi ne lenzin a je velmi odolnéa

v ip sobenipov trnostnich podminek.

Sédra se pou ivala ji okolo roku 3000 p .n.l., ato hlavn ve stavebnictvi,
ale také jako podkladovy material pro deskové obrazy a polychromované
plastiky. Ve st edov ku se sadra pou ivalap evan v Italii, kde byla hlavni
sou asti podklad zvanych gesso.

Sadra ma velmi nizkou kryvost a barvivost, index lomu je 1,52-1,53. Je stala
ke sv tlu, mirn rozpustna ve vod . Rozklada se U inkem kyselin,
v bazickém prost edi je stala. Je misitelna se vSemi pigmenty a pojivy.
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Sadra

Opticka mikroskopie

Dihydrat — astice nepravidelného tvaru, drsny povrch, index lomu mensi ne
1,66, nizky reliéf, monoklinicka soustava, ve zk i enych nikolech bila a sv tle
Seda barva, slaby dvojlom.

Anhydrit — ty inkovité nebo tabulkové, jemn nar ov |é A&stice, anizotropni,
siln j8i dvojlom ne dihydrat, ve zk ienych nikolech barevny.

Mikrochemie
Vzorek rozpustny ve z ed né kyselin dusi né.

Tvorba krystal CaSO, - 2 H,0 — vzorek rozpustime ve z ed né HCI, odpa ime

do sucha. V p itomnosti sadry pozorujeme paprskovity shluk krystal ve tvaru
jehel.
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Hydroxid hlinity

Aluminium hydrate, Transparent White, Transparentweiss
Hydroxid hlinity — AI(OH), nebo Al,(OH),
Vyrébi se sra enim roztoku kamence KAI(SO ,), « 12 H,0 zasadami.

Bily praSek. Velmi lehky substrat, tém nulova kryvost; dnes se pou iva ke
sré eni barevnych lak , ke sni enilesku akovych film a do emailovych
barev.

Mikrochemie:
Vzorek je rozpustny ve z ed né kyselin dusi né.

D kaz AF* —reakci se sulfidem amonnym (NH,),S vznika bezbarva
rosolovita sra enina.
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