Polymery

* Roztoky polymeru, starnuti



Roztoky polymeru

» V restauratorské praxi se polymery pouzivaji nejCastéji ve formé roztoku.

— povrchové ochranné natery
- lepidla

- laky

- zpevnovaci prostredky

« Dulezitou vlastnosti téchto roztoku je viskozita, ktera ovlivhuje napf. rychlost
pronikani lepidla do povrchu materialu, tloustku natéeru, atd.



Viskozita

Fyzikalni veliCina, udavajici pomér mezi teCnym napétim a zménou rychlosti
v zavislosti na vzdalenosti mezi sousednimi vrstvami pri proudéni skutecne
kapaliny.

|ldealni kapaliny maji viskozitu nulovou.
Znaci se n a je definovana vztahem:

77:5

T je napéti mezi vrstvami a D je rychlostni gradient.

Tento vztah plati pouze pro newtonské kapaliny — nizkomolekularni latky
nebo velmi zfedéné roztoky polymerdu.

Koncentrované roztoky polymeru se od uvedeného vztahu odchyluiji,
oznacujeme je jako nenewtonske kapaliny.



Roztoky polymeru

 Viskozita roztoku zavisi na:

— molekulové hmotnosti polymeru
- teploté

- rozpoustédle



Starnuti polymeru

* Proces poSkozeni polymeru zpusobeny vnéjsimy vlivy:
- teplota
- atmosférické plyny — kyslik, ozon, oxidy, atd.
- voda
— slunecni zareni
« Pristarnuti dochazi ke zméné chemické strukturtury polymeru.
 Meéni se mechanickeé a optické vlastnosti polymeru.



Starnuti polymeru

e Slunecni zareni

viiwv s

volnych radikald.

- Vzniklé radikaly jsou schopny vyvolat degradacni proces — Stepeni nebo sitovani
makromolekularnich fetézcu.

-V pritomnosti kysliku vznikaji v polymeru karbonylové, karboxylové a peroxidové
skupiny.

- Ochrana spociva v pfidavku tzv. UV absorberu, ktery pohlcuje UV zareni a méni
ho na tepelnou energii nebo na zareni o vetsi vinové délce.



Ochrana pred UV zarenim

« Pokud neni vyZzadovana pruhlednost pouzivaji se pigmenty.

- Uginek pigmentu je ovlivnén jeho chemickym sloZenim, velikosti &astic,
strukturou povrchu a barevnym odstinem.

- Saze — nejucinnéjSi ochrana, absorbuji UV a viditelné zareni a pfeménuji ho na
infraCervené. Na svém povrchu jsou schopny zachytit i radikaly.

* Pokud musi polymer zustat pruhledny, je nutno pouzit rozpustné UV
absorbery.

- Osvedcily se derivaty 2-(hydroxyfenyl)benzotriazolu a 2-hydroxyfenonu, maji
schopnost absorbovat zareni o vinovych délkach kratSich nez 400 nm. UCinnost
absorberu je mozno upravovat zménou substituentl na zakladnim skeletu.

)

2-(hydroxyfenyl)benzotriazol 2-hydroxybenzofenon



Starnuti polymeru

Mikrobiologicky mohou byt degradovany polymery obsahuijici
hydrolyzovatelné vazby (napf. polyurethany).

Pritomnost skupin -OH, -CHO a -COOH snizuje odolnost polymeru vuci
mikrobiologickemu napadeni.

Produkty biodegradace jsou Casto barevné.

Jako ochrana pred biodegradaci se osvédcily fungicidy (napf. soli rtuti nebo
medi).



