Instrumentalni analyza

Uvod, srovnani s chemickou analyzou, dulezité
metody instrumentalni analyzy



Vyhody instrumentalni analyzy

Vetsi rychlost.

Vetsi citlivost a presnost metod.
Umoznuji automatizovat analyzu.
Snadna obsluha.

MensSi spotreba vzorku.



Neinvazivni a nedestruktivhi metody

e Opticka mikroskopie
- Zakladni informace o povrchu vzorku.
- Umoznuje nalézt praskliny, korozi nebo jiné druhy poskozeni vzorku.

- Opticka mikroskopie nabrusu vzorku umozriuje pozorovani stratigrafie vrstev
materiall nebo natéru.

- Ziskame prehled o mikrobialnim poskozeni.
 Rentgenografie

- Pouziva zareni o vySsi energii.

- Mira absorpce je umerna hustoté materialu.

- Lze snadno odlisit korozni produkty.

- Umoznuje lokalizovat vnitfni poSkozeni materialu.



Neinvazivni a nedestruktivhi metody

* IR reflektoskopie

- Umoznuje zobrazit skryté vrstvy a podmalby.
« UV fotografie
- Organické latky maji rozdilnou pfirozenou fluorescenci.

- Pouziva se pro odliSeni laku, tmelu a pojiv.



Metody vyzadujici odber vzorku

« Skenovaci elektronova mikroskopie (SEM)

- Studium morfologie povrchu materialu.
« Metalografie
- Popisuje mikrostrukturu kovu nebo slitiny.
- Lze odliSit rzné faze — agregaty zrn, rozdilné orientované oblasti, korozi.

- Na zakladé ziskanych udaju Ize odhadnout proces vyroby materialu, jeho
namahani, stupen koroze, atd.



Metody anorganicke analyzy

Rentgenova fluorescencni analyza (RFA)

- Analyza elementarniho slozeni jednotlivych vrstev malby.

Atomova absorpCni spektrometrie (AAS)

- Elementarni analyza vzorku.

Atomova emisni spektrometrie (AES)

- Analyza slitin kovd.
RTG difrakce (RTG-D, XRD)
- Analyza krystalickych materiald.
- Analyza koroznich produktu a krust.
DiferencCni termicka analyza (DTA) a termogravimetrie (TG)
- Analyza silikatovych materiald.

- Zména vlastnosti materialt v zavislosti na teploté.



