Polysacharidy

Polysacharidy

« Skrob, glykogen, celul6za, rostlinné gumy,
vyuziti v praxi

Polysacharidy

Polymerni sacharidy.

Jsou tvofeny monosacharidovymi jednotkami spojenymi glykosidickou
vazbou.
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Obecny vzorec je C (H,0)_,, kde n =200-2500.
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Nejbéznéjsi polysacharidy jsou Skrob, glykogen, celulésa, dextriny a
rostlinné gumy.

V restauratorské praxi se pouZzivaji predevsim nékteré rostlinné gumy —
arabska guma, tragant, gumy ovocnych stroma.

Skrob

Polysacharid syntetizovany rostlinami.
Konecny produkt fotosyntézy.
Bily praSek bez chuti a viné.

Pouziva se v potravinarstvi, v kvasném pramyslu,
pfi vyrobé papiru, lepidel, atd.

Hlavni zasobni latka pro rostliny.

Skrob

Chemicky se jedna o smés polysacharidi amylosy a amylopektinu.

Amylosa je linearni polymer slozeny z glukézovych jednotek. V molekule
obsahuje az nékolik tisic monosacharidovych jednotek.
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Retézec amylosy ma $roubovicovity tvar.

Amylopektin se také sklada z glukdzovych jednotek, ale jeho struktura je
silné vétvena. Skrob obsahuje a2z 70 % amylopektinu.

oH
o

H'M
OH OH
OH k,—o
0o N OH
OH] 0
fio N
UHO,




Polysacharidy

Glykogen

Zé&sobni polysacharid Zivocichd.
Vytvafi se v jatrech a svalech.
Je, podobné jako Skrob, tvofen P
glukézovymi jednotkami. M4 silng L @b@@
vétvenou strukturu.

Celuldza

Hlavni stavebni latka rostlin.

NejrozSifenéjsi biopolymer na Zemi.

Tvofi ji nerozvétvené glukézové fetézce. Je zcela nerozpustna ve vodé.
Prumeérny polymeracni stupen se pohybuje v intervalu 8000-10 000.
Délka fetézce mlze dosahnout az 0,01 mm.
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Celuléza

V celuléze rozliSujeme krystalické a amorfni oblasti. V krystalickych
oblastech jsou fetézce navzajem vazany sekundarnimi vazbami, jedné se
hlavné o inter- a intramolekularni vodikové mustky.

V amorfnich oblastech celulé6zovych vlaken dochazi k absorpci vody.
Molekuly vody se v prvni fazi vazi na volné hydroxylové skupiny pomoci
vodikovych mustkd. Dalsi molekuly vody vytvareji vodikové mustky s jiz
vazanymi molekulami vody.

Sorpéni schopnost celulozy se vyznamne podili na botnéni dreva.
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Dextriny
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Skupina nizkomolekularnich polysacharidu vzniklych \(I

hydrolyzou $krobu. Mohou byt linearni i cyklické. W00
Nachazeji Siroké vyuziti v pramyslu diky nizké cené OH HO = OH
a nejedovatosti. Pouzivaji se jako ve pojiva, zhustovadla S on
v potravinaiském primysilu. HoW
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Polysacharidy

Rostlinné gumy

Ziskavaji se sbérem zaschlych pryskyfi¢nych latek, které vytékaji z
poranénych strom0 nebo kef.

Ve vodé jsou rozpustné, pfip. v ni botnaji.

Byly pouzivany jako pojivo pro barvy nebo jako lepidlo. V sou¢asnosti se
pouzivaji pfi pfipravé akvarelovych barev, pasteld, temper, atd.

Jedna se o komplikované polysacharidy, které jsou ¢asto znecisténé
bilkovinnymi nebo fenolickymi latkami.

Arabska guma

Ziskava se ze strom0 rodu Accacia.
Jde o sloZitou smés sacharidd a glykoprotein(.

Pouziva se hlavné v potravinarském pramyslu jako stabilizator (E414).

Roztoky arabské gumy se ¢asto :
pouzivaji jako lepidlo. Pojivych
vlastnosti se vyuziva pfi pfipravé
akvarelovych barev.

Gumy z ovocnych stromu

Ziskavaji se napf. z tfesni, visni, Svestek, atd.

Maji podobné vlastnosti jako arabska guma, ale ve vodé vétSinou jen
botnaji, pfip. poskytuji roztoky o vy3si viskozité.

Jejich roztoky jsou tmavsi, proto nejsou vhodné pro svétlé pigmenty.
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Tragant (tragacant)

Je produkovan rostlinami rodu Astragalus.
Chemicky se jedna o smés polysacharidd.
Viskézni, bez chuti a zapachu, ve vodé rozpustny.
Ve vodé je silné hydratovany, ¢asto vytvafi gel.
Pouziva se k pfipravé pasteld.
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