Drevo

* Chemicka stavba dreva

Drevo

Drevo je pevné pletivo stonk( vy$Sich rostlin, které oznacujeme jako dfeviny.
Vznika v rostlindch z meristémovych bunék.
Drevo je zahrnovano mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhu

biomasy. Je to snadno dostupny pfirodni material, ktery lidé Siroce vyuZivaji
po celou dobu své historie.

Nejdfive se dfevo vyuzivalo jako palivo. Pozdéji bylo pouZivano ke
konstrukci domu, nafadi, ndbytku, k vyrobé papiru, atd.

Drevo

Dreva rGiznych dfevin maji velmi podobné prvkové sloZeni.
- C:495%
- 0:442%
- H:63%
Kromé téchto prvkd je ve drevé pfitomen dusik (0,1-1 %) a anorganické
prvky, které tvofi hlavni slozku popela.
Drevo je tvofeno hlavné makromolekularnimi latkami (90-98 %).
- Celul6za (40-50 %)
- Hemicelulézy (20-30 %)
- Lignin (20-30 %)
Zbytek tvori nizkomolekularni latky, které Ize ze dieva extrahovat.
- Organické latky (1-3 %)
- Anorganickeé latky (0,1-0,5 %)

Celulbéza

Hlavni stavebni latka rostlin.

Nejrozsifenéjsi biopolymer na Zemi.

Tvofi ji nerozvétvené glukézové fetézce. Je zcela nerozpustna ve vodé.
Pramérny polymeracni stupen se pohybuije v intervalu 8000-10 000.
Délka fetézce muze dosahnout az 0,01 mm.




Drevo

Celuléza

V celuléze rozliSujeme krystalické a amorfni oblasti. V krystalickych
oblastech jsou fetézce navzajem vazany sekundarnimi vazbami, jedna se
hlavné o inter- a intramolekularni vodikové mustky.

V amorfnich oblastech celulé6zovych vldken dochazi k absorpci vody.
Molekuly vody se v prvni fazi vazi na volné hydroxylové skupiny pomoci
vodikovych mastkd. Dalsi molekuly vody vytvareji vodikové mustky s jiz
vazanymi molekulami vody.

Sorpéni schopnost celul6zy se vyznamné podili na botnani dreva.

Makromolekularni celul6za se nerozpousti v béZnych rozpoustédlech.
Pusobenim silnych kyselin a zasad podléha hydrolyze, ¢imz se sniZuje jeji
polymeraéni stupen.

Podili se z 40-50 % na hmotnosti dfeva.

Hemicelulozy

Skupina linearnich polysacharidli s kratkymi postrannimi fetézci. Jejich
pramérny polymeraéni stupen je 150.

Maji niz§i molekulovou hmotnost a mensi chemickou odolnost nez celuléza.
Prevladaji u nich amorfni oblasti.

Drevo obsahuje asi 20-30 % hemiceluléz. V listnatych dievinach je jejich
obsah vyssi.

Hemicelul6zy spojuji celulézové vidkna v rostlinné burice.

Celul6za a hemicelulézy patfi mezi polysacharidy a souhrnné je oznacujeme
jako holocelulézu.
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Lignin [

Zabezpecuje zdievnaténi (lignifikaci) bunécnych stén. or

Tvofi 20-30 % hmotnosti dieva, v jehlicnatych drevinach je jeho obsah vyssi.
Zé&kladni jednotkou je fenylpropan, ktery je rizné substituovan na
benzenovém jadre (Cervené) i v bo¢nim fetézci (modfe).

Amorfni polymer trojrozmérné struktury. Jeho struktura neni pfesné znama.
Predpokladé se, Ze se 70-130 jednotek spojuje ve vétsi podjednotku

a makromolekula ligninu se sklada az z 500 podjednotek.
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Lignin

 Lignin nevytvafi ve dfevé pfesné ohrani¢eny Gtvar.
« P¥i biosyntéze pravdépodobné dochazi k jeho migraci do oblasti tvofenych

celul6zou a hemicelul6zou, kde teprve dochazi ke tvorbé makromolekuly
ligninu.

« Lignin je tedy rozloZeny napfi¢ bunéénou sténou mezi viakny celuldzy.
< Lignin zvySuje tlakovou pevnost dfeva, odolnost bunéénych stén vici

mikroorganizmam.

« Omezuje prunik vody pres bunécné stény, protoze je hydrofobni.
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DalSi slozky dfeva

Nejsou obvykle soucasti bunécnych stén.
Lze je ze dfeva extrahovat.
Jejich slozeni a mnozstvi je specifické pro jednotlivé typy dfevin, jejich stari
a vyskyt.
Anorganické latky (0,5-1 %)
- soli Ca, K, Mg, Na, Mn, atd.
Organické latky
- sacharidy
« polysacharidy — Skrob, pektiny
« oligosacharidy
« monosacharidy — galaktéza, arabin6za

- terpenoidy
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DalSi slozky dfeva

« Organické latky
- fenolické latky
« tfisloviny (taniny)
« flavonoidy
« chinony
« lignany
- alkaloidy
- acyklické kyseliny
- alkoholy
- bilkoviny
- tuky
- vosky
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