Malba

Nasténna malba, zavesna malba



Nasténna malba

e SendviCovy charakter
 Podkladem je zdivo a minimalné jedna vstva omitky.
e Analyza nasténné malby

- O jakou techniku jde?

- Stratigrafie malby.

— Analyzy barevné vrstvy.

- Analyza podkladu malby.

- Mikrobialni analyza.
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Zjisteni premaleb Ci podmaleb,
stratigrafie malby

e Neinvazivni metody

- Ziskame pouze orientacCni informace.

- Neslouzi k identifikaci latek.
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- Pokud je malba prekryta silngjSi vrstvou vapenného natéru, nemohou se
neinvazivni metody uplatnit.

- Fotografie v UV osvétleni — rizné organické slozky malby (fixaze, pojiva, ...) sviti
odliSnym zpUsobem, takze je Ize odliSit.

- IR reflektografie — muze odhalit podmalbu, pokud neni skryta pod silnou vrstvou
barev.



Zjisteni premaleb Ci podmaleb,
stratigrafie malby

Zjistovani superpozice barevnych vrstev se provadi invazivnimi metodami.

Metoda ploSnych odkryvu — ziskame zakladni informaci o sledu barevnych
vrstev. Pokud jsou vrstvy velmi tenké nebo barevné blizke je nunto provest
mikroskopickou analyzu nabrusu.

Mlkroskopicka analyzy — odebereme vzorek obsahujici vSechny vrstvy
malby vCetneé podkladu. Vzorek zalijeme do pryskyrice a zbrousime ho

kolmo k povrchu malby. Ziskany nabrus pozorujeme mikroskopem (pouziva
se bilé nebo UV zareni).

- Ziskame informace o sledu vrstev, pozorovani v UV oblasti nam odhali vrstvy
bohaté na organicke latky.



Analyza pigmentu

V pfipadé pouziti modernéjSich pigmentd, muze pomoci pfi datovani malby
nebo premalby.

Analyza anorganickych pigmentu se provadi pomoci metody SEM/EDS,
prip. Ramanovou spektroskopii spojenou s mikroskopem.

Pokud jde o jednovrstvou malbu, Ize anorganické pigmenty analyzovat
nedestruktivné metodou radionuklidove buzené RTG-fluorescence.

Analyza pigmentu ma predevsim dokumentacni a badatelsky vyznam.



Analyza pojiv

Pouziti urCitého pojiva muze byt pfi¢inou urychlené degradace malby.
Degradace pojiva zpusobi ztratu soudrznosti a rozpad barevné vrstvy.

Znalost pojiva je uziteCna pfi volbe vhodnych podminek pro preventivni
konzervaci malby.

Pro analyzu se pouziva FTIR spektrometrie ve spojeni s mikroskopem.

Pro detailni analyzu lze vyuzit chromatografické metody, ale nejdriv je nutné
provést predbéznou analyzu (FTIR nebo mikrochemicky).

Pro vyhodnoceni analyz se vyuzivaji databaze latek.



Analyza podkladu malby

Podklad je tvoren specialni omitkou.

Obsahuje pojivo (obvykle vapno, €asto s primési sadry) a plnivo (jemny
pisek, mramorova moucka, ...).

Pro zvysSeni pevnosti nebo zlepseni zpracovatelnosti se pridavaji organickée
prisady (kasein, vajeCné proteiny, olej).

Analyza podkladu je vzdy destruktivni a vyzaduje odbér vzorku pro
laboratorni analyzu.

Podrobna analyza je vhodna, pokud je nutné doplnit degradovane plochy
stejnym materialem.



Analyza podkladu malby

Stanoveni typu pojiva

- mikrochemické reakce, RTG-difrakce, DTA, SEM/EDS
Stanoveni poméru pojiva a plniva

- RTG-difrakce, DTA, vazkova analyza (vyZaduje vétSi odbér vzorku)
Analyza plniva

— opticka polarizacni mikroskopie, SEM/EDS, granulometrie na sitech
Analyza organickych primesi

- spektralni nebo chromatografické metody

Analyza salinity

- pfitomnost soli mUze byt dusledkem vzlinajici vlihkosti, pouziti nevhodnych
materialu, atd.

— analyza se provadi z vyluhu buniinového obkladu z definované plochy pomoci
iontové chromatografie nebo kolorimetrie



Mikrobialni analyza

Poskozeni pusobenim biologickych Cinitelu (Fas, plisni, bakterii) se projevuji
barevnymi povlaky nebo skvrnami, zhorsenou cCitelnosti.

Mohou zpusobit i lokalni zvySeni salinity.
|dentifikace mikroorganismu se provadi kultivaci odebranych vzorku.



Pruzkum minulych restauratorskych
zasahu

« Archivni pruzkum — studium dokumentace, restauratorskych zprav, atd.
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Zavesna malba

Pruzkum aktualniho stavu malby.

Materialovy prazkum barevné vrstvy.
Pruzkum podlozky.

Prazkum techniky malby a pozdéjSich zasahu
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Pruzkum aktualniho stavu malby,
jeji degradace

Zakladni informace lze ziskat vizualni kontrolou malby.

Je nutné nalézt poruchy podlozky, necCistoty na povrchu malby, zhodnotit
stav lakove vrstvy.

Prohlidka pod UV svetlem umozni nalézt nehomogenity v laku a tmelu.

Aktualni stav malby i podlozky musi byt pred restaurovanim popsan a
zdokumentovan.
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Materialovy pruzkum barevné vrstvy

» Opticka mikroskopie na nabrusu z odebraného vzorku.

« Zakladni orientaci ve slozeni organickych latek ziskame pri pozorovani
nabrusu v UV osvetleni.
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 Podrobnégjsi informaci ziskame pomoci FTIR spektrometrie, pfip.
chromatograficka analyza.

e Pro analyzu organickych slozek se pouziva SEM/EDS.
* Mineralni pigmenty muzeme identifikovat pomoci RTG-difrakce.
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Pruzkum podlozky

Drevena deska

- Zjisténi typu dreva.

— Dendrochronologie.

- Poskozeni dfreva mikroorganismy.

- RTG analyzu Ize pouzit pro nedestruktivni zjisténi prasklin, suku, hfebiku.
Platno

- Vizualni kontrola.

- Podrobnosti o materialu a zpusobu tkani zjistime prohlidkou pod lupou nebo
mikroskopem.

Kovova deska
- RTG-fluorescence
— Korozni produkty identifikujeme RTG-difrakCni analyzou.

- Stav podlozky zjistime mikroskopii nabrusu.
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Pruzkum techniky malby
a pozdéjsich zasahu
Prizkum v UV svétle.

Rentgenovy pruzkum — zviditelni pigmenty na bazi tézkych kovu a strukturu
podlozky.

Prazkum v IR osvétleni — dokaze dokumentovat podmalby nebo pfemalby.
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