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Sloučeniny křemíku

●Oxid křemičitý, silikáty, silikony
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Oxid křemičitý (silica)

● SiO2

● V přírodě ho nacházíme ve formě písku nebo křemene.

● Je tvořen navzájem propojenými tetraedry SiO4.

● Má vysokou tepelnou a chemickou stabilitu, nevede elektrický proud.
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Silikáty

● Sloučeniny obsahující anion, ve kterém je jeden nebo více atomů křemíku 
obklopen elektronegativnějšími ligandy, např. [SiO4]

4-, [Si2O7]
6-, [AlxSiyO2(x+y)]

x-, 
[SiF6]

2-, atd.

● Známe velkou skupinu silikátových minerálů, které jsou složeny z těcho 
jednotek (olivín, turmalín, křemen, zeolity, atd.).

● Uměle lze silikáty připravit hydrotermálně nebo s využitím sol-gel procesů.

  4

Silikony

● Polymerní sloučeniny křemíku s obecným vzorcem [R2SiO]n, kde R je 
organický substituent, např. methyl, ethyl nebo fenyl.

● Skládají se z anorganické kostry tvořené řetězce -Si-O-Si-O-Si-O-, na kterou 
jsou vázan organické skupiny.

● Klasická příprava silikonů vychází derivátů silanu (SiH4), např. Si(CH3)2Cl2, 
Si(OCH2CH3)4, atd.

● n Si(CH3)2Cl2 + n H2O → [Si(CH3)2O]n + 2 HCl

● Využití silikonů - těsnící materiály, maziva, povrchové úpravy, retardéry 
hoření, atd.


